
Anlage 1  
Annex 1 

10.23 Prüfung von Fächerschleifscheiben 
Testing of flap discs 

Zum Auftrag vom: 
To order dated:   __________________  
 (Datum)  
 (Date) 

Auftraggeber: 
Customer:   _________________________________  
 (Name und Sitz)  
 (Name and address of company) 

1. Auftragsumfang 
Scope of the Order 

: Wir beauftragen Sie mit der unter Punkt 3 gekennzeichneten  
Prüfung an den unten bezeichneten Schleifkörpern: 
The supplier shall carry out the test specified in clause 3 on the below-mentioned 
abrasive wheels: 

2. Prüfmuster 
Test specimen 

: Fächerschleifscheiben 
Flap discs 

 Hersteller 
Manufacturer 
 

:  
 
 

 Anzahl 
Number 

:  

 Bauart 
Type 

:  

 Nennmaße 
Dimensions 

:  

 Schleifbelag 
Abrasive layer 

: Lamellen aus Schleifmittel auf Unterlagen 
Lamellae of coated abrasive 

 Schleifmittel 
Type of abrasive 

:  Grundkörperwerkstoff 
Fundamental substance 

:  

 Körnung 
Grain size 

:  Anzahl der Lamellen 
Number of abrasive lamellaes 

:  

 Bindung 
Nature of bond 

:  Anzahl der Glasfasergewebe 
Number of glass fibres 

:  

 Verwendung mit Stützflansch 
Application with back-up pad 

:  nein  ja, 1 Stück je Schleifkörper mitliefern 
 no  yes, 1 piece per flap disc must be delivered 

  
3.  Baumusterprüfung nach DIN EN 13743,  Arbeitshöchstgeschwindigkeit:  63 m/s  80 m/s 

 Type testing according to EN 13743, maximum operating speed:  63 m/s  80 m/s 

 Entwicklungsprüfung 
Development testing 

 

   

(Ort und Datum) 
(Place and date) 

 (Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift) 
(Stamp and legally binding signature) 
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